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krav i 

obundna 
lager

Nuvarande metodik

Neddelning (risk för
separation)

"skapande" av provet

Förvaring av provet (plastpåsar?) Bör det vara papper?

Sparar provet från bestämning
av kornkurva försikta när man ska soppa ur sikten

Neddelning

kvardering eller nedelningsapparat

Blanda högen innan kvardering

ev blöt hög bör blandas och sedan kvaderas

Hur stort ska provet vara efter neddelning

Homogenisering mellan
neddelningssteg kornformen är betydelsefull

spjälkning

Siktningen, minskad skaktid för
minskad nedbrytning

Eva: bättre med handsiktning

Tvättsikningen viktigt ska vara skonsam

torkning i över 100 grader? Mats: borde testas

Mats: ser skillnader från olika
preparerade prover som kommer
"färdiga"

Större provmängd (fler korn)

Metod förändringar i
förfarandet vid räkning

Blöta ner provet

Ska alla tre metoderna vara kvar

Bättre i tunnslip

Kompetenskrav

Vana av identifiering av
glimmerkornen

Regelbundna ringanlyser

Referensmaterial

Formellt kompetenskrav

Mats Larsson
Våtmetoden

ca 2 timmar

Samma resultat som tunnslip

Lämnat över ett glimmerprov till Finland

god överstämmelse

frimalningsgraden

2000-3000 korn

Går snabbare än torrt

Man ser egenfärgen bättre

Urban Delade ner väldigt långt och räknar alla korn

Ser Grafit bättre troligen inte skadligt för bärlager

Mattias Är det något materialsom syns sämre nej

Lösning? Ringanalys

skicka ett fördignedelad fraktion 0,125-0,25

Ta reda på var spridning kommer ifrån

batchensspridning en person analysera flera prover

Alternativa metoder

Alternativ att ta fram
glimmerinnehåll

Petrografisk analysatomatiserade analyser

X-Ray diffraction (XRD)Sameds

CentrifugerVindsikt

Kornkurva efter 
kulkvarnsmetodglimmer anrikas i viss fraktion

Glimmerpuckel på siktkurvan

Mäta vattenhålla vattenhållande förmåga

Sandekvivalent

Funktionstest av stabilitet
Triax testning

CBR tester

Nästa steg

Ringanalys

Screaning analyser

"FOI projekt"

Arbetsgrupp för att definiera ett FOI projekt
Fredrik sammankallande

Skicka in intresseanmälan

förslag på forskningsfrågor
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