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• Styrgrupp

• Tre metodutskott:
– Bindemedel

– Obundna material och ballast

– Asfalt

• Inriktningsdokument

• Fokus på provningsmetoder 
(provning, mätning, kontroll, 
utrustningar, provtagning mm)

Torbjörn Jacobson, VGtav

Metodgruppen fMetodgruppen föör provning ochr provning och
kontroll av vkontroll av väägmaterialgmaterial
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Styrgruppen

• Bo Simonsson, VV

• Klas Hermelin, VV

• Thorsten Nordgren, VV

• Lena Strand, LFV

• Åke Sandin, Göteborg 
Stad

• Torbjörn Jacobson, VV

• Leif Viman, VTI

• Kenneth Olsson, Skanska

• Nils Ulmgren, NCC

• Lennart Holmqvist, PEAB

• Mansour Ahadi, SVEVIA

• Jan Bida, SBMI

• Sven Fahlström, NYNAS

• Glenn Lundmark, 
Asfaltskolan
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Vad behöver provas och kontrolleras

• Insatsmaterial – ballast, bindemedel, tillsatser

• Asfaltmassa

• Lager av bundna och obundna material

• Asfaltbeläggning, tankbeläggning, bärlager, 
förstärkningslager

På vilket sätt

• Provning på laboratoriet / provning i fält

• Förstörande provning / icke förstörande provning

• Stickprovskontroll / heltäckande mätningar 
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Metodgruppen - aktiviteter

• Översyn av metodbeskrivningar, FAS, VVMB, SS-EN, 
etc.

• Förbättra precisionen hos utrustningar/metoder

• Genomföra ringanalyser

• Särskilda satsningar - arbetsgrupper

• Initiera FUD-projekt

• Genomföra seminarier, sprida information

• Lösa problem för stunden och ha långsiktiga mål



Varför behövs fältbaserade mätningar av 
asfaltbeläggning

• Produktionskontroll, 
produktionsstyrning

• Kontroll av homogenitet, 
temperatur, packning, 
hålrumshalt, 
lagertjocklek, styvhet, 
friktion, buller, mm

• Kvalitetskontroll, 
funktionskrav, inventering 
av vägar etc. 
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